i t pOIiStirOIO NOTIZIARIO TECNICO

Lastra in polistirene espanso sinterizzato per isolamento termico Lastra 150

TABELLA DATI TECNICI

CARATTERISTICHE NORMA UNITA DIMISURA | CODIFICA UM EM 13163 VALORE
] ‘Conducibilita termica dichiarata Ao EM 12887 Wimk o D.032
Resistenza termica dichiarata Ro EM 12867 mZ-KAN Ro
40" mm 1,25
50 mm 155
B0 mm 1.85
B0 mm 250
100 mm 310
E 120 mm 375
140 mm 4,35
E 160 mm 5,00
g 180 mm 5,80
3 200 mm B6.25
Reazione al fuoco EM 13501-1 - EURDCLASSE E
Calore specifico EN 10456 Jikg-K © 1350
Coefficiente dilatazione termica lineare | EN 10456 K1 - 65 x 10%
L Temperatura di utilizzo - - = 80°C
(" Resistenza a comprassione al 10% EM 828 kPa CS(10) 2 200
di schiacciamento
g Resistenza alla flessicns EN 12088 kPa BS 150 =250
2 Resistenza a trazione EN 1607 kPa - -
- § Stabilita dimensionale EM 1603 % DE (M) +0.2
%! Resistenza al taglio EN 13183 kPa T 2125
Resistenza a carico permanente EM 1606 kPa CC{-+-) -
- defermazione del 2% dopo 50 anni
,- Fattore di resistenza alla diffusione del EM 13183 - " 70"
vapore
§ Permeabilita al vapore ENM 13183 mgd{Pa.h.m) - D.0125"
& Assorbimento di acqua a lungo EN 12087 % WL(T)5 25
;.{E periodo per immersione totale
38 Assorbimento di acqua a lungo EMN 12087 kg/m2 WL{P) =05

pericdo per immersicne parziale

-

~

% Tolleranza dimensionale della lunghezza EN 822 mm L3 +3
B Tolleranza dimensionale della larghezza EN 822 mm W3 +3
EE Tolleranza dimensionale dello spessore EM 823 mm T2 +32
= = Tolleranza dimensionale di orogonalita EN 824 mm 55 £ 51000
3 Tolleranza dimensionale della planarita EN 825 mm P10 +10

L’EPS puo essere prodotto con due diverse classificazioni: Normale ed Autoestinguente. Nel secondo caso, nella fase di trasformazione, viene aggiunto uno
speciale additivo che permette di ottenere lo spegnimento della fiamma e cio dovuto alla duplice azione che esso esercita di eliminare il combustibile e il
comburente (ovvero il polistirene e 'ossigeno).

In base alle norme europee in vigore, ovvero la norma di prodotto “EN 13163” e la EN 13501 (classificazione al fuoco) 'EPS si posiziona percio in classe E
se verificato solo alla piccola fiamma e in classi D, C e B se sottoposto anche a SBI (verifica del comportamento al fuoco simulante una prova di media scala)

in condizioni differenti di utilizzo finale.
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